
Aufgaben der Übungsserie 4 zur Festkörperphysik I

1 Bestimmung von Gitterkonstanten nach Debye-Scherrer

Bestimmen Sie aus den Filmaufnahmen (Bild a,b) nach der Pulvermethode von Debye-

Scherrer die Gitterkonstante von a) Aluminium (Wellenlänge der verwendeten Rönt-
genstrahlung λCu,K

α

= 0,154 178 nm) und b) Eisen (λCo,K
α

= 0,179 021 nm)!

Bild a. Debye-Scherrer-Aufnahme von Aluminiumpulver

Bild b. Debye-Scherrer-Aufnahme von Eisenpulver

2 Debye-Scherrer-Verfahren

Wie groß darf die Wellenlänge λ (in Einheiten der Gitterkonstanten a) beim Debye-

Scherrer-Verfahren höchstens sein, damit die ersten sieben möglichen Reflexe bei einem
kubisch-primitiven Gitter gerade noch auf dem Film zu sehen sind?


