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-Sonde
(Steuerung von katalytischen Prozessen in Motoren, Heizungen, …)



-Sonde, Schema



Lambda-Sonde, Prinzip



Lambda-Sonde



Lambda-Sonde



Nernst-
Lampe



Aktivmaterial: ZrO2 (stabilisiert) 



Ionenbewegung im Gitter, Schema



Beispiel AgCl



Ionenbewegung im Gitter

• Wichtige Punktdefekt-Typen 
(Gitterfehlstellen):

Schottky – „Loch“, d.h. nicht besetzte 
Position im Gitter; auch paarweise.

Frenkel – Besetzung von „Fehlstellen“, 
d.h. Ionen auf Zwischengitterplätzen.



Leitfähigkeit von Materialien



Leitfähigkeit vs. 1/T



Details zu AgI



„Diffusionspfade“ in AgI



-Al2O3



Strukturausschnitt -Al2O3



Anwendung: Na-S-Batterie



Batterien auf Li-Basis



Li-Ionen-Akkus



Aufbau und Funktion



Graphit-Elektrode



Interkalation in Graphit



Materialauswahl Gegenelektrode



Strukturausschnitt Li2CoO2



Leitsalze



Modellsystem, Eigenbau



Li-TiS2-Zelle, Schema



PEM-System, Nafion (DuPont)



Brennstoffzelle, Schema


